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@ Werkstoff: Rundstange EN AW 2011 (AICuBiPb) gezogen T8
EN 573-3/754
RoHS-konform Pb max. 0,4%
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blank E 18 00 01 000 3003350
® schwarz eloxiert E 18 00 01 009 3002311
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