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Prüfen nach Prüfplan

Ohne unsere Zustimmung darf diese
Unterlage
weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich
gemacht werden.

Werkstoff: Sechskantstange  Al-EM 32 Sn = AA6023 (AlMgSiSnBi) 
       gezogen T8 
       EN 573-3/754 
       RoHS-konform Pb max. 0,4% 
        
 
  Sechskantstange DIN 1763 
       CuZn39Pb2 F44 
       Werkstoff Nr. 2.0380 DIN 17660 
 
 
 
* Oberflächenbehandlungen  ( Nr.-System 10. Stelle) 

      0 = blank 
      9 = schwarz eloxiert 
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Zeichnungsnummer 
CuZn39Pb2 AlCuBiPb 
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