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metrisches ISO Gewinde DIN 13 Werkstoff: Sechskantstange AI-EM 32 Sn = AA6023 (AIMgSiSnBi) 6)6]
X Einschraubgruppe N gezogen T8
Toleranzklasse: mittel (m) EN 573-3/754
Toleranzfeld: 6g RoHS-konform Pb max. 0,4%
@
@ 15,2
Sechskantstange DIN 1763
CuzZn39Pb2 F44
Werkstoff Nr. 2.0380 DIN 17660
* Oberflachenbehandlungen (Nr.-System 10. Stelle)
0 = blank
drehbunzenfrei 9 = schwarz eloxiert
max. @1,5 x 0,2 tief
! / Rz 10
I .
Zeichnungsnummer X Y 0,1 @ A B R Teile-Nr
CuzZn39Pb2 AICuBiPb
E 11 00 06 011
(N 1 E 11 00 06 010 5 3002816
/ E 11 0006 019 3003333
M4 2,9 1,4 0,4
E 110006012
| E 11 00 06 070 10 3002814
E 11 00 06 079 3003339
— (Zul. Abw.) (Maf3stab) (Werkstoff) (Teile Nr.)
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